F o S

CONSTRUUNK

Mapel
Mape-Antique.

==

] 1

i

A e - ———

Stop a2 humidade ascendente
Argamassas prémisturadas em pg, isentas de cimento, constituidas por cal e
Eco-Pozolana, aditiuos especiais, agentes introdutores de ar e agregados de
granulometria apropriada

Exemplo de degradagdo causada por Exemplo de degradacdo causada por
humidade ascendente capilar num vdo de humidade ascendente capilar num local
escadas (subflorescéncias) interno (eflorescéncias)

























